w

garpeta ndm. 2,917, Expediente ndm&%fﬂ:tiv‘

10

15

20

17459

0w
i

MODELO DE UTILIDATD

a favor de le rezén social

»PEDREROL Y BOFILL, S.L.», domiciliadae en Barcelona,

por:
»ESQUI__PERFECOIONADO=
«0 000

MEMORIA DESCRIPTITVA

En los esquls se hace necesario conseguir
el mfximo de elasticidad y de flexibilidad, sin disminuir
su raaiat;noia, evitando al propio tiempo toda posible de
formacidn del mismo, En el esqul perrfeccionedo que se rel
vindica como objeto del prqsente modelo de utilided, se
ha econseguido el méximo de elssticided y dé flexibilidad'
al tiehpo\que-se evita, en absoluto, su deformacién; todo
ello sin disminuir en lo més minimo su resistencia..

Para poder describir con todo detalle posi-
ble el esqui perfeccionado que se reivindica, en loé ai-~
bujéa adjuntos se mpestra, a tftu;o de ejemplo, unas for-
mas de ejecucién del mismo. Ia figura 1 es una vista en
perspectiva del esqui; la figura 2 es una variante de la
figura anterior.

Tal como muestran las figuras, el esqui per
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f?ccionado objeto -del presente modelo de utilided, se ca-

25 racterizas por estaf constituido de dos o mas espesores o
planchas de madera <1~ entre las cuales se ha dispuesto -
unos espesores o gruesos de resinas sintétices o mas en
general, unos eapesores de material pldatico -2-, figura

. l ¢ |

30 Se somprende que, sin salirse de los 1{mi-
tes del presente modelo deiutilidad, los espesores de las
tablas o planchas de madera, al igual que el de los mate-
riables‘plésticou, podrd ser el que se tenga por convenien
te, siendo la longitud de las citadas planchas y espesores

35 la que més convenga al tipo de esqui; el dibujo de la fi-
gura 2, muestra una variante en su ?oalizaoi6n, siendo ~1’-
Bas planchas de madera y ~2'= los espesores de material
pldstico, )

Igualmente se caracteriza el esqui objeto

40 del presents modelo de utilidéd,'en que la unién de las ta
blas de maders -1-1'- con los espesores de material plés- '
tico ~2-2°~, puede conaseguirse sin el empleoc de goma o© co
le algyna y por fusién directa del meterial pldstico entre
las tablas de madsra.

45 . Después de lo manifestado se comprende que
serdn susceptibles de variacién aquellos detalles de cons
truceién del esqui que no influyan en su esencislidad, en
ga con;eouenoia poa}é émplearse cualguier clase e madera
'y material pléstico y afectar el esqui la forma y pdrfil»

que se. tenga por convenliente,
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Se reiviqdica como objeto de este MODELO
DE UTILIDAD, por espacio de los veinte aflos fijedos por
la ley, la exclusiva de construceién y venta en Espafl de::
1. Un esqui perfeccionado, que esencialmente.
ge caracteriza por estar constituido por dos o mas ldmi-
nas o teblas de madera (1-17) entre las cuales se han co
locado espesores de rosinaé sintéticas o de material plég
tico (2-27). |
2. El esqui perfeccionado, objeto de la reivin
dicacién 1, que esencialmente ae caracteriza en gue la‘u—
nién o pegado de las places de madera (1-1°) con los espe
sores de material pléstioa (2-2?), se ha conseguido por
fusién direota del material pléstico entre las placas de
medera. .
3. Un #Esqui perteccionadon,
Baroelona,26 de mayo de 1948,

=
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