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MEMORIA . DESCRIPTIVA

del MODELO DE UTILIDAD, por 20 años, s o lic ita d o  a favor 

de Don Vicente CEREZO Navas, de nacionalidad Española, 

residente en Barcelona, c a lle  de Floridablance numero 

9 2 , por « JUNTA PERFECCIONADA PARA CULATAS, TUBOS DE 

ESCAPE Y SIKILARES ",

E l presente Modelo de U tilid ad  se refiere a una ¿junta 

perfeccionada para oulatas, tubos de escape y sim ilares*  

Son conocidos diversos tipos de juntas para culatas  

de tutos de escape y sim ilares, pero todos e l lo s  resul­

ta tan de duración muy lim itada ya que debido a la  u t i l i  -

dad. a que e stán destinadas, que e s la  de hacer cierre 

hermético entre dos piezas o cuerpos unidos entre s í  

fuertemente y que se h allan  a temperatura elevada, se 

estropean fácilm ente a l  desfibrarse 1 a plancha de 

10 amianto que la s  con stituye*

E l recurrente ha ideado y  puesto en práctioat una 

juntos perfeccionada para cu latas y  sim ilares, que so lu ­

ciona definitivam ente e l  inconveniente apuntado más



arrib a, además de aeróle duración, ilim ita d a  y  r e s u l-  

15  ta r  sem cilla y económica su fa b ricació n .

, Consista esencialmente la  junta que nos ocupa en una 

placa m etálica que presenta una pluralidad de púas o 

dientes por ambas caras, que su je ta n  una plancha de amian­

to por su oara superior y otra por la  cara in fe r io r , de 

¿G manera que dichas planchas de amianto quedan su jetas a 

la  placa metálioa por medio de l a s  púas o dientes que 

presenta la  misma y que por medio de un prensado ade -  

cuado d el conjunto, se in clin an , engarzando y  fijando  

la s  planchas de amianto en amibas caras.

25  Fabricada a s i  l a  junta d e scrita , puede e vitarse  e l

eftpleo de la s  dos placas de cobre de protección que e x -  

t©riormente cubre por sus dos caras la s  juntas conoci­

das hasta la  fecha, lo  que representa una economía 

considerable.

30 En lo s  dibujos de la  hoja adjunta y  a t ít u lo  de

ejemplo se representa un caso de re a liza c ió n  práctica  

de la  junta perfeccionada para cu latas y sim ilares des­

c r it a .

la s  figu ras 1  y  ¿ , representan una v is ta  de planta y 

35 sección de la  placa m etálica con d e ta lle  de la s  púas o 

dientes que presenta la  misma; la  fig u ra  3, es una v is ­

ta  representativa d el conjunto v is to  en sección; la
\

fig u ra  4, una sección que muestra l a  forma de engarce 

de la s  dos planchas de a mianto entre la s  pdas o dientes.,

40  que presenta e l  ánima m etálica de la  ju n ta y la  fig u ra  

5, una v is ta  y corte p a rc ia l de planta de la  junta que 

nos ocupa»
en

Siguiendo lo s diseños, vemos/las figu ras 1 y 2, la



placa m etálica - 1 — que preaenta unos dien tes o púas 

45 por ambas caras, co n stitu id as por l a  misma plan­

cha a l  ser troquelada y situadas a ambos lados de cada 

una de la s  aberturas rectangulares que se fornan con 

dicha operación de troquelado y  que engarzan per la s  

dos caras la s  planchas de amianto -3 -3 *— ( figu ra 4 ),

50  por medio del prensado adecuado d e l conjunto*

Se fabricará la  junta perfeccionada para culatas y  

sim ilares d e scrita , de lató n , z in c a l, aluminio, u otro 

m aterial apropiado, a s í como con amianto o s u stitu to  del 

mismo, variando sus dimensiones, formas y acabado y en 

55 general, cuanto no a lte r e , modifique o cambie su esen- 

cia lid a d * *

N O T A i i i i "1 i ni - 1 irrwt

Se reivin d ica  como objeto de e ste  Modelo de U tilid a d :-
¥

1 * , -  Uná junta perfeccionada para cu la ta s, tubos de 

escape y  sim ilares, que esencialmente e stá  constituida  

60 por dos planchas de amianto unidas entre s í  por una pia­

os m etálica de la tó n , aluminio o sim ila r, provisto de 

una pluralidad de agujeros u o r if ic io s  rectangulares, 

obtenidos por troquel de la  misna, lo s  cu ales presentan 

en dos de sus lados una púa formada en l a  operación  

6? del troquelado, de t a l  manera que dispueetps lo s  o ri -  

f ic io s  en se rie s  lo n gitu d in ales, están la s  púas a l t e r ­

nativamente d irig id a s  hacia e l  e x terio r de cada una de 

la s  caras de la  placa, en la s  que fija n  y  retienen fu erte­

mente la s  dos planchas de amianto, deepuáe de sometida 

e l  conjunto a una fuerte presión, a f in  de que la s  púas 

penetren en la  masa de la s  planchas de amianto y ab atió n -

70



doae sotare la  placa m etálica la s  sujetan de una manera 

e fic a z *

2 * . -  Junta perfeccionada para cu la ta s, tubos de escape  

y sim ilares.

75  Consta la  presente memoria d escrip tiva  de cuatro hojas

76 fo liad as e s c r ita s  por una sola cara.

Barcelona, 18 de ENERO de l , y 5 2 .



tv? VICENTE CEREZO NAVAS
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