
71592
M O D E L O  

D E

U T I L I D A D

por "LOSA DS USO DISPUESTA PARA SER COI OCADA", a favor de 

la  fiim a alemana PFA1ZI33HE PLASTIC-WERKB, G.m.b.H., domi­

c ilia d a  en Frankenthai/Pfalz, Alemania.

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Modelo de U tilidad se re fie re  a una lo sa  

de p iso  dispuesta para ser oolooada.

Esta lo sa  se caracteriza  por oonstar de,

a) una capa sobre la  cual se o irou la , a base de una

5. hoja de materia a r t i f i c i a l ,  particularmente cloruro de po­

l i ?  in il  o p lag tific ad o , una hoja a base de caucho natural 

o sin té tico , o sim ilares, designada en ¿  en l a s  f ig u ras,

b) una capa intermedia consistente en una o v a r ia s  ca­

p as individuakes, a base de cartón betunado (designado en

10. g  en la  f ig .  l e ) ,  materia a r t i f io i a l  rellenada o oloruro

de p o liv in ilo  (designado en ¿  en la  f ig .  2 *),

o) una capa de bloqueo (designada en 2. en la s  figu ras 

1 * , 2* y 4*b) para impedir la  migración del emoliente de 

l a  oapa de circu lación  A o bien de l a  capa intermedia 

a l a  oapa de conglutinante (designada en 4. en l a s  figuras)15



situada debajo, o bien paya excluir una acción reciproca 

entre l a s  capas superiores 1 y 2  con l a  de conglutinante 

4,
d) una capa conglutinante 4  a base de un aglutinante 

sensible a la  presión, un llamado gluten adhesivo, y

e) una capa protectora (designada en 2  en l a s  figuras) 

separable, aplicada a la  capa conglutinante*

En lugar de l a  capa intermedia puede e sta r  dispuesta 

también una capa a base de coroho, o sim ilares*

l a  d i p o sic ió n  de una capa intermedia ¿  y/o de una ca­

pa de bloqueo 2  puede suprimirse s i  l a  capa de p isa r  2 con­

s is t e  en una materia a r t i f i c i a l  dura, exenta de emoliente, 

o sim ilares. Asi se puede encontrar, por ejemplo, debajo 

de la  capa de p isa r  2 inmediatamente la  capa de congluti­

nante 4  con la  capa de cubierta 2 ( f ig .  3^)^ o puede estar 

presente también solamente una capa intermedia ¿  ( f ig .  4*a) 

o una capa de bloqueo ( f ig .  4 *b).

l a s  lo sa s  de p iso , según la  invención, son d esarro lla­

das como lo sa s  de una capa, o de capas m últiples, por lo  

oual se obtiene degpués de su colocación un llamado p iso  de 

capa ónioa, o bien de oapas m últiples.

l a s  lo sa s  de p iso  según la  invención ofrecen, en contra­

posición  a l a s  baldosas de suelo conocidas, l a  ventaja de 

que ya durante su fabricación se l a s  provee de conglutinan­

te , e s  decir, que ya están l i s t a s  y d ispu estas, de manera 

que la  colocación de l a s  lo sa s  en el suelo de debajo puede 

efectuarse sin d ificu ltad  después de haber retirado l a  oapa 

de cubierta. El untar l a s  lo s a s  con aglutinante solo en el 

s i t io  en que han de ser colocadas, como es necesario con la s  

lo s a s  hasta ahora conocidas, queda suprimido.
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Por e l  empleo de una capa de bloqueo que e s  elaborada 

particularmente a base de polímeros v in ilio o s , derivados de 

celu lo sa , o sim ilares, resu lta  posible u t i l iz a r  un gluten 

adhesivo que, durante mucho tiempo, conserva su elevado po- 

5. dor conglutinante in ic ia l .

N O T A

D escritos e l objeto y u tilid ad  de l a  invención, se ha­

ce constar que esta  so lic itu d  se acoge a io s  benefioios de 

prioridad de la  so lic itud  de patente alemana NB P 20 148 

V/37 depositada e l 14 de Febrero de 1958, y que lo  que 

10. se deolara como no divulgado ni practicado en España, com­

prende l a s  reivindicaciones siguientes!

1 . *- lo sa  de p iso  dispuesta para ser colocada, caracte­

rizada por constar de, a) una capa de p isa r  ( l)  a base de 

una hoja de materia a r t i f i c i a l ,  particularmente cloruro de

15. p o liv in ilo  p la s tif ic a d o , una hoja a base de cauoho natural

o sin tótioo , o sim ilares! b) una capa intermedia (2) consis­

tente en una o v ar ia s  capas individuales, a base de cartón 

betunado ( f ig .  IB)y materia a r t i f i c i a l  rellenada, o cloruro 

de p o liv in ilo  ( f i g .  2 s); c) una capa de bloqueo (3) para im- 

20. pedir la  migración de emoliente a la  capa de conglutinante 

(4) situada por debajo; d) una capa conglutinante (4) 3 ba­

sa de un aglutinante sensible a la  presión , un llamado glu­

ten adhesivo, y e) una oapa protectora o de oubierta (5) se­

parable, aplicada a l a  capa conglutinante.

2. -  Losa de p iso , según la  reivindicación 1 , carac te ri­

zada porque en lugar de una capa intermedia (2) se dispone

-  3 -

25.



4

una capa a base de corcho, o similares#

3 .-  I*oe& de p iso , según l a  reivindicación 1 , ocaracteri­

zada porque l a  capa intermedia está situada inmediatamente 
encima de la  oapa conglutinante#

Según se describe y reivindica en l a  presente memoria que 

consta de oa&tro ho jas fo liad a s  y mecanografiadas por ni" so­
la  cara y de una lamina de dibujos.

Madrid, a 11 de Febrero de 1959.

PFSMZISOHE PIASTIC-WBBKE G. m. b. H.

5. 4 .-  to sa  de p iso  dispuesta para ser colocada.
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S e c a l a  v a r i a b l e
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