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M E M O R I A  D E S C R I P T I V A

para una patente de invención por v ein te  años, por »> Procedimiento 

de obtención de combinaciones gasiform es de azufre a p a r t ir  de ma­

t e r i a l  primo que contenga azufre »» . a favor de lo s  S r e s . Dr. Kolo- 

man von 3Z0MBATHY, de nacionalidad húngara; Dr. Comel K EII, de na­

cionalid ad  húngara y Don Paul SCHIiíTZ, de nacionalidad prusiana; 

resid en tes  en Dortmund (Alemania) S o ld erstrasse  1 6 8 .-

, Ya es sabido qu.e haciendo pasar hidrógeno a travós de uha

capa incandescente de m inerales azufrados o haciendo pasar una mez­

c la  gaseosa de vapor de agua y SOg a tragós de una capa incandescen­

te  de carbón, puede producirse ácido su lfh íd ric o  gaseoso. Pero en 

lo s  procedimientos fundados en este  mótodo para la  producción de 

gas su lfh íd rico  se n ecesitan  en todo caso aparatos muy esp ecia les  

y hace f a l t a  una cantidad relativam ente grande de combustible o de 

carbón*

Segdn e l  invento se puede lo g ra r  más ventajosamente e l  mis­

mo f in  cuando para la  preparación de combinóte iones gasiform es de azu 

fre  e l  m aterial primo que lo  contiene se mezcla con carbón, se pone



un «2» -  2 . -

¡ESPECIAL MOVILj.ncandescente y luego se somete a una co rrien te  de gases que conten­

gan vapor de agua, Preferentem ente se emplea un m ineral que junto

con azufre contenga un m etal, por ejemplo m inerales de azufre ta le s  
' J*como p i r i t a s ,  A l a  mezcla de m ineral azufrado y carbón se agrega 

luego l a  cantidad n ecesa ria  de a ir e ,  que se satu ra  de agua a unos 

70-75° G, Por este  procedimiento se produce una mezcla gaseosa que 

segdn e l contenido de azufre de l a  m ateria prima empleada contiene 

5 a 7 fo en  volumen de ácido s u lfh íd r ic o ,

l a  reacció n  se e fectú a  según l a  s igu ien te  ecuación

2 Fe S2 t  4 H20 f  4 C f  7 0 -  4 HgS t  FegOg f  4 OOg.

S i se agrega menos a ire  entonces junto con Feo0„ se forma 

tambión Fe^O^.

l a  reacció n  tien e  lugar en l a  m ateria prima incandescente. 

Generalmente no hay que volver a ca le n ta r  pues la  temperatura nece­

s a r ia  para l a  reacción  permanece constante cuando l a  ad ición  de 

vapor de agua no es ex cesiv a . Teóricamente es s u fic ie n te  sa tu ra r 

con agua e l  a ire  introducido a 62° C, esto  es e l  hacer pasar l a  

cantidad n e ce sa r ia  de a ire  a travós de una capa de agua mantenida 

a 62° C.

Pero en l a  p r á c t ic a  será  mucho mejor mantener algo más e le ­

vada l a  temperatura del agua.

En e l  presente procedimiento se t r a ta  de un se rv ic ió  perma­

nente que puede re a liz a rs e  en forma s e n c i l la  y segura con lo s apa­

ra tos conocidos.

Puede a p lica rse  e l  mismo procedimiento tambión a m aterias 

primas que contengan azufre elem ental en cantidad to ta l  p p a r c ia l .

Se mezcla con carbón e l m ateria l que contiene e l azufre o e l  mismo 

azufre y se puede agregar también óxido fé r r ic o  (Fep0 ) como c a ta -  

liz a d o r , despuós de lo  cual l a  mezcla se vuelve a t r a ta r  a l a  tem­

peratu ra de incandescencia del óxido fé r r ic o  con gas saturado por 

agua.

Puede o c u rr ir  que para l a  p r á c t ic a  de un procedimiento se



TÜ cesite una mezcla gaseosa de ácido su lfh íd r ic o  y anhídrido su lfu ro ­

so . Como es sabido estos gases no reaccionan entre s í  en estado se ­

co. Se puede por tanto producir estos gases por e l  nuevo procedimien­

to simultáneamente preveyóndose en e l paso de l a  mezcla y de vapor 

de agua a trav ós de la  m ateria prima incandescente un exceso co rres­

pondiente de a i r e .

E l procedimiento puede re a liz a rse  a l abrigo del a ir e .  En e s ­

te  caso se mezcla también la  m ateria prima con carbón y se conduce 

vapor de agua sobrecalentado a travós de l a  capa de l a  misma mante­

nida en incandescencia a unos 600° C mediante caldeo e x te r io r , l a  

ecuación química es l a  s ig u ien te :

3 Fe Sg * 6 HgO * C = Fe304 * 6 EgS fr C Og 

Ejemplo 1 .

Se toma t a l  cantidad de p i r i t a  de cu alq u ier granulación  que 

su contenido en FeS sea de unos 480 Kg, se le  mezcla con combusti- 

ble que contenga 96 Kg de carbono y se quema en e l  horno de to s ta -  

ción  de p i r i t a s  en la  forma usual. Entre tanto se han hecho pasar 

unos 1500 m̂  de a ire  a travós de agua de 70-72° C. saturándolos 

a s í  con e s ta  y conducióndolos a travós de la  capa incandescente de 

p i r i t a  poco a poco segdn lo  e x i ja  l a  marcha de l a  operación. E l 

agua n ecesa ria  para la  sa tu ración  del a ire  es exactamente 144 par­

te s  en peso.

Ejemplo 2 .

360 Kg de p t t i t a  se mezclan con 12 Kg de carboho y ca len tan ­

do se ponen incandescentes en un horno r o ta to r io . Luego se óonducen 

poco a poco 108 Kg de vapor de agua recalentado con una peque&a 

sob rep resión .

l\ 0 T A. -

D escrito  suficientem ente e l  presente invento lo  que se de-



d icacio n es:

1 . -  Un procedimiento de obtención de combinaciones g a s ifo r ­

mes Jt'e azufre a p a r t ir  de m ateria l primo que contenga azu fre, carao-

candescente y se somete a una co rrien te  de gases que contengan va­

por de agua,

2 .  -  Un procedimiento segán lo  reivindicado en e l  punto 1 , 

caracterizad o  porque como m ateria prima se emplea un m ineral 4 ^  

junto con azufre contiene un m etal.

3 .  -  Un procedimiento segán lo reivindicado en e l  punto 1 , ca­

racterizad o  porque la  co rrien te  gaseosa que contiene vapor de agua 

se ‘ .produce haciendo pasar a ire  a trav és de agua c a lie n te  de unos 

70° C y a s í  se satu ra con vapor de agua.

4 .  -  Un procedimiento según lo  reivindicado en e l  punto 1 , 

caracterizad o  porque a l a ire  saturado de agua se agrega un exceso 

de a ire  con e l  fim de obtener en l a  misma operación junto con ácido 

su lfh íd ric o  también anhidrido su lfu roso .

5 .  -  Un procedimiento segán lo  reivindicado en e l  punto 1 , 

caracterizad o  porque l a  m ateria prima mezclada con e l  carbono se po­

ne incandescente je a una temperatura de unos 600° C se somete .al 

abrigo del a ire  a una co rrien te  de vapor de agua sobrecalentado.

terizad o porque dicho m ateria l se mezcla con carbono y se pone in ­

6 . -  Un procedimiento según lo  reivindicado en e l  punto 1 ,

caracterizad o  porque a l a  m ateria prima azufradá se incorpora ó x i­

do fé r r ic o  como ca ta liz a d o r .

7 . -  Procedimiento de obtención de combinaciones gasiform es

de azufre a p a r t i r  de m ateria l primo que contenga a z u fre .-  Segán se 

d escribe y re iv in d ica  en la  presente memoria d e scr ip tiv a .

Consta e s ta  memoria de cuatro páginas fo lia d a s  y e s c r i ta s  

por una so la  de sus caras.

Madrid, á 20 de Junio de 1 9 3 0 .-  

leocadio lóoez v ló o e z .-

P.PA=
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