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M E M O R I A  D E S C E I  P U Y A  
para un segundo certifica d o  de adición  por "MEJORAS INTRODUCIDAS 
EN EL OBJETO DE LA PATENTE PRINCIPAL1' número 130.722 expedida 
en 30 de Mayo de 1933 Por "PROCnDIMIEt'jTO DE FABRICACION DE UN 
NUEVO EXPLOSIVO" (dócimo grupo, clase 91), a favor de la R.S, 
TRINOLITA, S*L., entidad .española, residente en Libar (Guipúz­
coa) ca lle  Macharia s/n*

El presente segundo certifica d o  de ad ición  trata, como 
e l primero, de una nueva modalidad de elaboración de un produc­
to explosivo, siendo conocido con la denominación de "T rinolita  
de seguridad R» ng 7n. pues comprende otra derivación o tipo 

3 del explosivo fundamental, conocido en el mercado por "T rinoli­

t a " . -
El empleo de este nuevo tipo  de t r in o lita  esta indicado 

principalmente en las minas de carbón, sean o no grisuosas, 
pues, su baja temperatura de explosión permite su empleo en los 

10 trabajos de roca y e s té r i l ,  sin  peligro de inflamación del gas 
grisú , n i del p o lv illo  de carbón.

Los elementos que integran su fórmula producen una velo­
cidad de detonación suficientemente rápida y una temperatura de 
descomposición relativamente baja, que evitan la inflamación de 

13 la  atmósfera grisuosa, aunque la  proporción del metano mezclado 
con e l aire de las galerías se encuentre dentro de las proporcio­
nes en que esta reacción  explosiva se verifica*
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liste pi-oducto no se congela, n i exuda, per manee i  endo 
su pasta compacta y homogénea por tiempo indefinido* lo  produce 

20 gases deletéreos n i molestos, pudisndo respirarse sus vapores 
momentos después de efectúa da la  pega.

Los compuestos de la  '‘T rinolita  de seguridad B. n- 7" 
comprenden una mezcla de n itrato  amónico, n itrato potásico , T r i- 
n itrotolueno, b in itro to lu o l sólido y h in itro to lu o l líqu ido ,

25 siendo las proporciones cuantitativas centesimales las siguien­
tes :

l it r a to  amónico (EH^IO^)..*................. .. 86,5 Jo

l i t r a to  potásico (K. 10^)..................... . .  4,5 J>

T rin itrot olueno (. G ¿ ) ..........)
50 B in itroto lu o l só lido  . . . . . . . . . . j ..........  9, -  7»

B in itroto lu o l líqu ido .................]
Todos estos productos son amasados en un recip ien te  co­

mún. Be hace pasar la  mezcla por cribas apropiadas hasta conse­
guir una homogenización perfecta , y se cargan los  cartuchos en 

55 c ilin d ros  de papel impermeabilizado, tratándose de operaciones 
análogas a las de las restantes tr in o lita s , ya descritas en la 

memoria de la  patente prin cipa l.
S O T A

Descrita la fabricación  de la  "T rinolita  de seguridad 
40 R. ne 7", cuyo procedimiento es inventiva de Don Ricardo lavas, 

se declara nuevo y de la  propia invención del citado señor, con 
la  siguiente

R e i  v i n d i  c a c i  o n

1 .— Procedimiento de fabricación  de un nuevo explosivo 
caracterizado porque comprende la  mezcla de los productos s i ­
guientes, y en la  proporción que a continuación se deta lla :

45



Nitrato amónico, NĤ NQ̂ ...........................  86,5 ?o

Nitrato potásico , i£ KG^*.........................  4,5 /o
Trin itrotolueno, Ĝ Hr-N̂ G-............)

B in itroto lu ol s ó lid o .......................................... } . 9 ,—
'l

J  iB in itroto lu ol l iq u id o .» ................ ;

E l segundo ce r t ifica d o  de ad ición  a la  patente p rin ci­

pal n2 130.722 expedida en }0  de Mayo de 1933 por "Procedimien­
to  de fabricación  de un nuevo explosivo (décimo grupo, clase 91) 

que se s o l ic it a  para España y sus dominios, deberá recaer por 

"MEJOBAS INTRODUCIDAS EN n i OBJETO DE La PATENTE PRINCIPAL" se­
gún se describe y reiv indica  en la  presente memoria descriptiva .

Madrid, 5 de Diciembre de 1935* 
pp: T rin o lita , S*L.
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