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idEAORIA DESCRIPTIVA 

para s o l i c i t a r

P A T E N T E  D E  I N V E N C I O N

en

E S P A Ñ A  

per VEINTE anos

a nombre de M etallgeaellsch aft A ktiangesellsohaft, entidad 

alemana, estab lecida en Bockenheimer Anlage 45, Frankfurt a/E , 

Alemania, por;

"UN PROC3DIIÜENTO DE GASIFICAR Y DESTILAR EN SECO

COMBUSTIBLES RICOS EN CENIZAS".

Ya se ha propuesto re a liz a r  la  d e s t i­

lación  en saco de combustibles rico s en cenizas especialmen­

te esqu istos o leosos, por ejemplo, en pozos c ilin d r ic o s , v e rti-
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ca le s, que an su extremo In ferior tienen una p a r r il la  y 
un tubo da aspiración de gas situado debajo, por e l cual 

se conducen a la  condensación los gases de destilación .
En dichos hornos, e l  material a tra ta r  se coloca sobre 

5 la  p a r r i l la  en una capa de varios metros de a ltu ra , y se 
pone en combustión enoenolóndolo en la  su p erfic ie . La 

d estilación  se rea liza  por la  aspiración  lenta de aire 
de a rr ib a  abajo, y e s tá  terminada cuando la  zona de fue­

go ha llegado a la  p a r r i l la .  Luego e l homo se puede va- 
10 c ia r , por ejemplo, por baanulación, y seguir funcionan­

do en la  forma desorlta . Se ha comprobado que con este 
procedimiento sólo pueden obtenerse con seguridad a lto s  

rendimientos s i ,  por ejemplo, para cargar e l pozo se 

emplea un material cribado de lo s lim ites más estrechos 

15 posib les de tamaño de grano, por ejemplo, de 40-60 mm de 

granulaoión. La elaboración de m aterial de grano f in o ,in ­
fe r io r  a 10 mm, encuentra muchas veces d ificu ltad e s, e s­
pecialmente en los combustibles ricos en ace ite  o en lo s 

que se ablandan o esponjan bajo la  acción del aoeite y 
20 del vacpor de agua que se condensa. En este  caso la s  oayas 

in feriores de l a  carga del pozo pueden obatruirse más y 
más conforme se va quemando el contenido del pozo. Además 
existe  e l peligro de que, tratándose de combustibles de 

bajo punto de fusión de la s  cenizas, e l residuo quemado 
25 se concrecione en una piedra compacta de gran re sis te n ­

c ia . Por consiguiente, lo s  combustibles de grano fino de 
esta o lase sólo pueden trab a jarse  por el citado procedi­

miento en capa de poca a ltu ra .
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El procedimiento del invento ofrece un camino 

por e l cual ae evitan toda a e8taa d ificu ltad es de carácter 
tócnico y económico. Al efecto , aegiín e l invento, loa po­

zos de destilación  o gasificac ió n , en loa cuales el coipbaa- 
5 t ib ie  ae coloca a ana a lta ra  de, por ejemplo, 6-8 m, ae l l e ­

nen de combustible en varias capea de diferente granulación, 

de manera que ae dispone en la  capa in ferio r  una granulación 

gruesa, por ejemplo, la  más gruesa, y en la  capa superior 
una granulación fin a, por ejemplo, la  más f in a . De esta  ma­

lo  ñera la s  capas in feriores tienen gran permeabilidad a lo s  
gases y son in sensib les a la s  acumulaciones de condensado, 
obstrucciones,etc. al paso que la s  capas superiores, que 
tienen menor permeabilidad a los gases, se sustraen a l pe­
ligro  de obstrucción por al condensado y además no están so­

lo  metidas a l a  presión de una a l t a  columna de combustible, con 
lo  cual se reduoe notablemente el peligro de la  aglutinación 

por e l condensado, a s í  como e l peligro  de la  concreción por 

la  influencia de la  zona de fuego.
Pero e l  nuevo procedimiento tiene además otras 

20 ventajas. 31 mate r ie l más Üno en la  su p erfic ie  favorece la  

ignición regular del contenido del pozo y el avance unifor­
me del fuego a l ba jar por el mismo. I#  re sisten c ia  to ta l de 

la  oarga del pozo a la  corriente no crece ya en medida apre- 
ciable durante el avance de la  zona de fuego. Be posible no 

25 sólo elaborar eegán e l  invento lo s esquistos gruesos, sino 
que todo e l  combustible de que se dispone ae puede elabo­
ra r , incluso e l  polvo, y esto sin  que loa d istin to s hornos 
de toda l a  in stalación  se tengan que hacer funcionar de

-3 -



s

10

y

15

20

25

1
d is t in ta  manera. Al cargar el pozo, únicamente loa pedazos 

gruesos y relativamente daros del combustible están expues­

tos a una mayor a ltu ra  de caída, a l  paso que la s  granula­

ciones más fin as que más propenden a l rozamiento sufren 

una caída menor, de manera que en l a  carga de lo s  pozos 
no se reduce l a  permeabilidad del m aterial a  l a  corriente 

gaseosa.
El procedimiento se r e a liz a , por ejemplo,

como sigue:
En un pozo c ilin drico  v ertica l de hierro, 

por ejemplo de 2,5 m de diámetro y 7 m de a ltu ra , que en 
el extremo in ferio r tiene una p a r r i l la  permeable a lo s  
gases, bajo l a  cual hay una cámara cerrada colectora de 
gas, unidas por ejemplo, por una tubería a una in s ta la ­
ción de condensación común a varios hornos, se carga e l 
combustible en tre s  capas de d is t in ta  granulación, de t a l  
manera que sobre la  p a r r i l la  quede una a ltu ra  de capa de 

unos 3 m de la  granulación 100-50 mm; encima una capa de, 

por ejemplo, 2 m de a ltu ra  de la  granulación 50-10 mm, y 
encima otra capa, por ejemplo, de 1 m de a ltu ra  de la  gra­

nulación 10-0 mm. El contenido del pozo se enciende luego 

uniformemente en la  su p erfic ie , por ejemplo, con una l l a ­

ma de gas, con simultánea aspiración dA)il de aire  por el 

t iro  de gas que se encuentra debajo de la  p a r r i l la .  Dea- 
puás de una expansión uniforme del fuego, aumenta la  can­

tidad de a ire  aspirado, y aproximadamente a una velocidad 
de avance de la  zona de fuego de O,2-0,3 m por hora se 

prosigue la  combustión que determina la  d estilación  y en su
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oaso la  gasificac ión  del combustible. Cuando la  zona de fue­

go ha llegado a la  proximidad de la  p a r r i l la ,  lo  cual se pue
de oomprobar por l a  temperatura del gas debajo da la  misma, 

se c ierra  l a  tuberia de aspiración . Ahora el contenido del

pozo se  vacia, adecuadamente por basoulaoión del mismo, y 

de nuevo se carga de m aterial, por ejemplo, de igual compo­

sic ión , y acto seguido la  nueva caiga se g a s if ic a  y d e s t ila  

de igual manera.
Con e l  procedimiento del invento se con­

sigue un considerable progreso tóonleo y económico en la  
obtención de ace ite  de combustibles r ic e s  en cenizas, par 

ejemplo, esquistos oleosos. Se consigue g a s if ic a r  y d e st i­
l a r  en la  misma in stalación  y con gran rendimiento tanto 

l a  parte gruesa como la  de grano fino del combustible, y 
se evitan la s  d ificu ltades que hasta ahora apersoian por 

el fuerte ebnereoionamiento y l a  combustión irregu lar.

Los hornos de pozo, la s  a ltu ras de la s  
capas, e l ndmero de óatas y le s  tamaños de grano de la s  
mismas, a s í  como lo s d e ta lle s  de lo s d ispositivo s u t i l iz a ­

dos, pueden tambión se r  d istin tos de lo s indicados.

Esta so lic itu d  que corresponde a la  pre­

sentada en Alemania, el 16 de Noviembre de 1942, bajo e l 

mimaro N. 155.901 VIb/lOa, se  acoge a lo s  beneficios del 

articu lo  51 del vigente Estatuto-Ley sobre Propiedad In­
d u str ia l.25
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Le8 pintea de invención propia y naeva qne se pre­

sentan para qae sean objete de e sta  Patente de Invención en 
España, per VEINTE años, sen loa sigu ien tes:

Id .-  Un procedimiento de g a s if ic a r  y d e st ila r  en 

seco cembastibles r ices en eenisas en e l  heme de pese, en 
oapa en repose, per la  combastión lenta de arriba abaje, ca­

racterizado perqae el heme de pese se carga con m aterial 

de d is tin ta s  c lases de grane en dos e más capas saperpaestas, 
de manera qae el graese del grane aa mente de arriba abaje.

3 * .-  Un procedimiento de g a s if ic a r  y d e s t ila r  
en seee combas t ib ie s  rices en cenizas.

Tal y eemo sé ha descrito en la  Memoria qae an­

tecede, y ceas le s  finca qde se han eepecificade.
Esta Memoria consta de s e is  hojas e sc r ita s  por 

ana so la  cara.
-6SEPI.1943
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