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PATENTE DE INTENCION

por "Mejoras introduoddaa en la s  a leaciones para so lda­

du ras".

a favo r de Don Juan SALTADO FERNANDEZ, dom iciliado en 

5 Barcelona, Hostafranehs, ng 17.

MEMORIA BBSQRIPTITA

Las mejoras ob je to  de la  presente patente de 

invención, se re fie re n  a la s  a leaciones para so ldar  

plancha de aluminio precisamente, pudiendo u t i liz a rs e  

10 tanto en foarrna de barras y placas como en polvo, etcé­

te ra , consiguiendo con e l la s  resu ltados mucho más e f i -
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c ien tes que con lo s  hasta ahora u t iliz a d a s  para e l  mismo 

f in *

Las mejoras que nos ocupan consisten en e l  hecho 

de hacer proponderar de entre sus componentes e l  metal 

5 zinc* entrando en la  composición ba jo  una proporción cog 

prendida entre e l  80 y e l  95 por c iento , dándose además la  

circunstancia de ad jun tarle  cobre ba jo  una proporción pre 

c i  sámente comprendida entre e l  2 y e l  8 por ciento y a lu ­

minio ba jo  una proporción precisamente comprendida entre 

10 e l  4 y e l  12 por c iento  dependiendo la  cantidad exacta  

dentro de lo s  lim ite s  estab lecidos* de lo s  espesores o 

gruesos de lo s  a r t íc u lo s  de aluminio a so ldar*

A la s  a leac iones mejoradas según queda descrito  

podrá dárse les forma de b a r r it a  de cua lqu ier longtt&d y 

15 sección* p lacas, po lvos y demás.
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Se re iv in d ica  como objeto de la  presente patente 

de invención!

1 8 .- Mejoras in troducidas en la s  aleaciones para  

' 20 soldaduras, consistentes en e l  hecho de Mtcer preponderar

en e l l a s  de entre sus componentes e l  metal z inc , en tran ­

do en la  composición ba jo  una proporción comprendida entre 

e l  80 y e l  95 por ciento* dándose además la  circunstancia  

de ad jun tarle  cobre ba jo  una proporción precisamente com—
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prendida entre e l  2 y e l  8 por ciento y aluminio ba jo  

proporción precisamente, comprendida entre e l  8  y e l  12 por  

ciento .

2 3 .- MEJORAS INTRODUCIDAS EN DAS ALEACIONES PARA 

5 SOLDADURAS*.

Y todo cuanto a fecte  a la  esenc ia lidad  de lo  des­

c r ito  en la  presente memoria que consta de t r e a  hojea f i l i a ­

das y mecanografiadas por una so la  cara .

Barcelona, 9 a b r i l  1 9 5 1 . 

JUAN SALVADO) FERNANDEZ
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