
. PATENTE DE INVENCION

"Máquina para la  obtención de un conglomerado 

de f i e l t r o " .

HIJOS DE MARIANO S. ROJAS, S .L ., entidad española, 

residente en ELCHE (A lican te ).

La presente invención, se re fie re  a una máquina 

para la  obtención de un conglomerado de f ie l t r o ,  compuesto 

de dos o más capas de fib ra s  entre la s  cuales y antes de 

superponerlas, han sido tratadas sus caras con un compuesto 

gomoscádecuado, de características altamente penetrantes,5
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con la  fin a lid ad  de favorecer la  penetración de la  goma 

ensu in te r io r , para que queden unidas en un solo cuerpo 

del grueso deseado.

En e l dibujo adjunto, a t itu lo  de ejemplo no 

lim itativo , se ilu s tra  una forma de ejecución del invento, 

con referencia a l  cual:

Obtenidas la s  napas, se extienden sobre un d is­

positivo adecuado (figu ra  1 ), equipado de velocidad de 

avance, obligando a desenrrollarse la s  napas de sus res­

pectivos soportes. Entre uno y otro colchón de napa, A y B, 

se encuentra un d ispositivo  encolador, 0 , que permite 

extender una capa de cola sobre la  cara superior del 

colchón, A, la  cual es cubierta por la  cara in fe r io r  

del colchón, B, quedando de esta forma la  cola aprisionada 

y con tendencia a la  penetración hacia e l in te r io r  de 

ambas napas, como puede apreciarse en la  figu ra  2, en la  

que se aprecia la  capa de cola, D, entre la s  dos napas.

La máquina o conjunto, va equipada de dos 

ro d illo s  prensadores, E y F, con la fina lidad  de prensar 

la s  dos napas encoladas para favorecer la  penetración de 

la  cola en e l in te r io r  de la s  napas, según figu ra  3.

Con e l f in  de que la s  fib ra s  encoladas y cola 

puedan l le g a r  hacia e l exterior de sus respectivas napas, 

se procede como sigue: Se hacen pasar la s  napas ya pre­

paradas como hasta aquí se ha descrito, por entre una 

barra equipada con agujas que la  perforan, con la  f in a l i ­

dad de f a c i l i t a r  la  penetración de cola y f ib ra  encoladas 

hacia e l exterio r de la s  napas.

Coincidiendo con la  barra de agujas y por su 

parte in fe r io r  donde hay una barra perforada, actúa un
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potente aspirador, 0 , que tiene por misión atraer, a 

través de la s  perforaciones de la  barra y o r if ic io s  

producidos por la s  agujas, cola y f ib ra s , para que, 

una vez secas, quede e l conjunto íntimamente unido, 

figura 5.

La figu ra  5, representa un conglomerado to ta l­

mente terminado, en e l que se aprecian sus dos capas de 

f ib ra s  separadas por una de cola y a su vez la  disposición  

que adoptan la s  f ib ra s , muchas de e lla s  encoladas A y

otras de estado seco B partiendo la s  primeras desdela
:

capa encolada hacia la  capa in fe r io r  donde quedan pegadas, 

y la s  segundas desde la  capa superior hasta la  capade 

cola donde quedan unidas.

Por e l anterior proceso es fa c t ib le  la  fabrica ­

ción de conglomerados f ie lt ro so s  muy económicos por la  

fac ilid ad  de poderse emplear fib ra s  y colas de muy corta 

longitud y bajo precio.

E l conglomerado descrito, además de reunir la  

propiedad normal de aislamiento en sus diferentes moda­

lidades, a s í como ser apto para su empleo en toda la  

clase de re lleno , posee la  propiedad nada común de los  

f ie lt ro s  de ser impermeable mediante e l empleo de

ciertas colas apropiadas y que una vez*secas disfrutan
!

de esas características.

Como procesos de terminación en c iertos casos, 

pueden encolarse la s  csuras exteriores, con la^finalidad 

de conseguir efectos especiales, como son una mayor 

impermeabilizadón y consistencia.
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Descrita suficientemente la  naturaleza del 

invento, a s í como la  manera de re a liz a r lo  en la  práctica, 

debe hacerse constar que la s  disposiciones anteriormente 

indicadas son susceptibles de modificaciones de deta lle  

en cuanto no a lteren  su principio fundamental, siendo lo  

que constituye la  esencia del re ferido  invento y porlo  

que se so lic ita  Patente de Invención por 20 años en 

España: "Máquina para la  obtención de un conglomerado 

de f ie l t r o " ;  caracterizándose por lo  siguiente:

1 S „ -  Máquina para la  obtención de un conglomerado 

de f ie lt r o ,  caracterizada porque comprende un dispositivo  

equipado de velocidad de avance, que obliga a desenrro- 

l la r s e  la s  napas de sus respectivos soportes; un disposi­

tivo encolador permite extender una capa de cola sobre 

la  cara superior de la  napa in fe r io r .

23.- Máquina para la  obtención de un conglomera­

do de f ie lt r o ,  caracterizada porque comprende dos ro d illo s  

prensadores y coincidiendo con una barra de agujas y 

por su parte in fe r io r  en la  que se dispone una barra 

perforada, actúa un potente aspirador, para atraer, a 

través de la s  perforaciones en la  barra y o r if ic io s  

producidos por la s  agujas, la  -cola y la s  fib ra s  para que 

una vez secas, quede e l conjunto intímamete unido.

3a . -  Máquina para la  obteJciónjqde un conglomerado 

de f ie lt r o ;  t a l  y como queda sust^nq'iaiQáentq/descrito en 

la  presente memoria que consta d^ l% a # ^ h o ja s  escritas a 

máquina por una sola cara, y se es/ecifica en lo s  adjuntos 

dibujos.
Madrid, iyde^d ic ib^bre  de 1959.

HIJ&nÍE MARINO S. RQgAS, S.L.
J. GOMEZ ACEBO Y MODEf
p. p.
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