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M E M O R I A  D E S C R I P T I V A

Del PRIMER CERTIFICADO DE ADICION que se solicita
por veinte anos en España,

A favor de DON EULOGIO LOPEZ PEREZ 
Be nacionalidad española
Residente en: calle de Lepanto num. 6, Villena 

(Alicante).
por : "MEJORAS INTRODUCIDAS EN LA PATENTE PRIN­

CIPAN num. 337.561 PROCEDIMIENTO DE FABRICACION DE 
ARTICULOS DE GOMA, CON RELIEVE EN DISTINTO COLOR"

Del que es inventor el solicitante.

En la Patente num. 337.561 se había previsto 
el conseguir que los artículos de goma en relieve 
tuviesen distinto color.

Con la mejoras que se pretende introducir, se 
obtienen los mismos artículos de goma, con la venta­
ja de que el color de los fondos puede hacerse a ba­
se de que las partes hondas de los dibujos van en 
"Flocado", obteniéndose éste a la salida del molde 
de la alfombrilla, por procedimiento que más adelan­
te se explica.
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En este caso se moldea el objeto, y una vez des­
moldeado, se impregna la cara vista con una disolu­
ción de cancho o cualquier adhesivo apropiado, intro­
duciéndose el objeto en una máquina que produce corrien­
te estática, que hace que el pelo, o sustencia análo­
ga, naylon, meracron o cualquier fibra acrílica, se 
una fijamente a la parte impregnada, formando una ca­
pa de alfombrado.

Una vez hecha esta operacién de "flocado", se 
pasa la alfombra por un tren de secado y máquinas li- 
jadoras, como indica la reivindicación 4a. de la pa­
tente principal.

Resultando un objeto con las partes altas del 
color empleado en la materia base, y las bajas, apa­
rentemente de terciopelo, en el colorido que se ha 
deseado.

Descrita suficientemente esta mejora, se hace 
constar que es susceptible de detalles que no alteren 
su principio fundacional, reivindicándose con arreglo 
a las siguientes,

N O T A S

la. "Mejoras introducidas en la patente prin­
cipal 337.561 Procedimiento de fabricación de artí­
culos de goma con relieve en distinto color", carac­
terizado esencialmente porque, después del desmoldeado, 
se impregna la cara vista de una sustancia adhesiva,
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introduciéndose el objeto en una máquina apropiada, que 
produce corriente estática, y que por su dispositivo 
apropiado introduce pelo o fibra acrílica que, al ter­
minar su proceso queda adherida a la parte vista.

2a.- "Mejoras introducidas en la patente princi­
pal 337.561 Procedimiento de fabricación de artículos 
de goma, con relieve en distinto color", como se reivin­
dica en la nota anterior, caracterizada esencialmente 
por someterse el objeto a u n  secado, posteriormente 
un lijado de las partes altas, con lo cual solamente en 
las bajas ha quedado una parte aterciopelada de cual­
quier color.

3a.- "Mejoras introducidas en la patente princi­
pal 337.561 Procedimiento de fabricación de artículos 
de goma, con relieve en distinto color".

Tal y como se describe en la presente Memoria 
y reivindica en las anteriores notas.

Esta Memoria consta de tres hojas foliadas y me­
canografiadas por una sola cara.

Madrid, 11 de abril de 1967

p.p.


	Bibliographic data
	Description
	Claims



