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¡ 1. Un procedimiento para l a  producción de agrega­
dos, caracterizado porque comprende la s  etapas de mezclar 

¡ ceniza de un combustible pulverizada con agua para formar 
i; una mezcla de l a  que se pueden hacer aglomerados, aglome- 
í r a r  l a  mezcla y  después quemar lo s aglomerados de un homo 

ro ta to r io .
2. Un procedimiento de acuerdo con l a  re iv ind ica—

! ción 1, en e l que l a  mezcla contiene desde 6 a 9% de agua 
¡ sobre e l peso de l a  ceniza de combustible pulverizada.

3* Un procedimiento de acuerdo con la s  re iv ind ica- 
¡} ciones 1 ó 2, en e l que el agua contiene una pequeña canti, 
}] dad de un agente activo su p e rfic ia l.¡i!} 4. Un procedimiento de acuerdo con l a  re iv ind ica—
}¡ ción 3, en e l que la  cantidad de agente activo superfic ia l 
j¡ empleado es t a l  que los aglomerados contienen desde 1 a 2 
j onzas (20,35 a 56,70 g rs .)  de agente activo superfic ia l -  
!! por tonelada de ceniza de combustible pulverizada.
¡I 5- Un procedimiento de acuerdo con la s  re iv ind ica-
jl ciones 1 ó 2 en e l que el agua es añadida a una mezcla de
!¡ ceniza de combustible pulverizada y una pequeña proporción]!!! de un m aterial combustible en p a rtícu las .

6. Un procedimiento de acuerdo con l a  re iv ind ica­
ción 5, en e l que e l m aterial combustible es se rr ín .

7. Un procedimiento de acuerdo con la  re iv ind ica­
ción 1 ó 2 en e l que e l agua contiene una pequeña cantidad 
de una dispersión de un m aterial resinoso orgánico.

8. Uh procedimiento de acuerdo con l a  re iv indica­
ción 7, en e l que l a  cantidad de m aterial resinoso emplea­
do es t a l  que la s  p a s t i l la s  contienen hasta  un 0,75% de ma
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t e r ia l  resinoso sobre el peso de l a  ceniza combustible pul 
verizada.

9. Un procedimiento de acuerdo con cualquiera de -  
la s  reivindicaciones 1 a 8 en el que el agua es rociada so, 
bre la  ceniza combustible pulverizada.

10. Un procedimiento de acuerdo con cualquiera de 
la s  reivindicaciones 1 a 9, en el que los aglomerados son 
suministrados a l extremo calien te del horno ro ta to rio  el -  
cual se mantiene a una temperatura de 600 a 800SC y se man 
tienen en el horno de 10 a 20 minutos.

1 1 . ,Se re iv indica por último como objeto sobre el 
que ha de reacer la  Patente de Invención que se s o l ic ita  : 
"UN PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCION DE AGREGADOS".

Todo conforme queda descrito  en la s  presentes r e i ­
vindicaciones que constan de tre s  páginas mecanografiadas.

Madrid, 29 de Noviembre 1.967 

BERNARDO UNGRIAp.p .
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